1-nosivost crepa
2-termotehnicka svojstva materijala i termicka provodljivost
3-tvrdoca materijala

1-upijanje vode
2-pucolani
3-cvrstoca na smicanje

1-cement(vestacki minerali i svojstva)
2-oblik zrna agregata
3-cvrstoca pri smicanju

1-podela keramickih proizvoda prema nacinu dobijanja
2-metoda ultrazvuka
3-stalnost zampremine kod cementa

1-poroznost
2-laki agregati
3-cvrstoca pri pritisku


1-relativna i apsolutna vlaznost
2-standardna konzistencija cementa
3-trajnost materijala

1-cvrstoca pri pritisku
2-zapreminska masa agregata
3-marka suplje opeke


1-cvrstoca pri savijanju(dijagram, crtez)
2-dobanje cementa i njegove vrste
3-ispitivanja potrebna kod kamena za izradu plocnika(mraz, korozija, atmosferalije, 

habanje, fp)


1-sadrzaj sitnih cestica u agregatu
2-otpornost na dejstvo mraza i mehanizam razaranja
3-Kf


1-sadrzaj organskih materija u agregatu
2-cvrsoca na zatezanje(grafik, formule)
3-ispitivanje kod kamena koji se koristi za oblaganje fasada


1-finoca mliva cementa
2-gradjevinski gips
3-cvrsoca pri zatezanju
1-postojanost gradjevinskog kamena na mraz
2-ispitivanje cementa
3-udarna zilavost


1-slupljanje cemnta
2-vrste gipsa
3-organske materije u agregatu

1-krec(dobijanje i vrste)
2-cvrstoce pri savijanju
3-crep(grupna ispitivanja)

1-gips dobijanje, formule, vrste, primena
2-ispitivanje na kamenim plocama za sposaslje poplocavanje
3-vrste i klase cementa

1-ispitivanje povrsinske cvrsoce metodama bez razaranja(Smitov cekic)
2-cvrsoca na zatezanje
3-podela keramike po nacinu proizvodnje

1-Moduli elasticnostisa graficima
2-Standardna konzistencija maltera
3-Trajnost materijala

1-Zatezanje materijala
2-Podela keramickih materijala po nacinu dobijanja
3-Provera tvrdoce bez nanosenja stete(one kuglice sto se utiskuju
1-Poroznost, relativna i apsolutna vlaznost, 

2-standardna konzistencija cementa, 

3-koeficijent poroznosti po Fereu

‎1. postojanost materijala na dejstvo mraza (mehanizam razaranja i ispitivanje)
2. sadrzaj sitnih cestica u agregatu
3. koef. kompaktnosti po fere-u
1. metode bez razaranja (neutronsko i gama) 

2. relaksacija napona 

3. klase cementa po SRPS-u    
1.ispitivanja kamena pri upotrebi kao fasadne obloge

2.odredjivanje sadrzaja sitnih cestica u agregatu

3.cvrstoca na zatezanje

1-Suplji blokovi od gline (metode ispitivanja, svojstva), 

2-metode bez razaranja (magnetno zracenje, vibraciona metoda), 

3-kompaktnost po Fereu

1. Ispitivanja koja se vrse na cementu
2. Vodonepropustljivost
3. Magmatske stene
1.koja se ispitivanja vrse kod kamena za poplocavnje 

2.cvrstoca na zatezanje 

3.dobijanje cementa i vrste

